Ubersicht: Verfahren der modernen Textilfidrberei

Beim Farben von Textilien werden in Farbe- oder Druckverfahren Farbmittel aufgebracht,
die das textile Gewebe einfarben.

Die meisten heute Ublichen Verfahren gehdren dabei in der Bereich der chemischen
Industrie und hier wird im Hinblick auf die chemischen Vorgange im Wesentlichen
zwischen vier Farbeverfahren unterschieden:

Direktfarbeverfahren

Hier werden wasserlésliche Farbstoffe
direkct auf das textile Gewebe
aufgebracht; die Haftung erfolgt durch
rwischenmolekulare Kriifie, die Zugabe
weitrer Chemikalien ist nicht
erforderlich; angewandt werden
Direktfarbeverfahren vor allem bei
Seide und Wolle.

Reaktivirbung

Bestimmte Farbstoffe mit einem Rest
von Dichlortriazin binden sich unter
alkalischen Bedingungen an die Faser
und bewirken durch kovalente
Bindungen duferst waschechte, leucht-
starlce und farbbrillante Farbungen; diese
Entdeckung wurde bereits 1954 gemacht;
angewandt wird die Reaktivfirbung bei
Stoffen aus Baumwolle, Wolle, Polyamid
und Viskose.

Entwicklungsfarbung

Hierbei erfolgt eine Synthese der
einzufiirbenden Fasern unmittelbar mit
Farbstoffmolel:iilen aus ldslichen.
farblosen Vorstufen; auf den Fasern
entstehen dadurch wasserunlésliche
Farbpigmente.

Dispersionsfarbung

Hier wird mit synthetischen Farbstoffen
gearbeitef, die kaum oder nicht
wasserldslich sind; es wird ein auf etwa
100 Grad erwirmtes Farbebad aus Wasser,
sehr fein gemahlenen Farbemitteln und
Dispergiermitteln hergestellt; die Farbstofi-
partikel diffundieren in die Faser, l6sen sich
dort und gehen eine sehr waschfeste und
lichtechte Verbindung ein; angewandt wird
dieses Verfahren vor allem bei
synthetischen Fasern, zB. Polyester-
gewebe bei Sportkleidung; die gleichen
Farbemittel finden auch bei
Transferdruckverfahren Anwendung .
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